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COVID-19 Impact Survey Discussion 

 

 

 

 

Laser Cleaning of Sandstone from the 

Canadian Parliament 

Buildings:  Characterization of the Effects 

the 
black crust were studied using polarized-light 

Discussion sur les enquêtes évaluant 

l'impact de la COVID-19  
 

 

 

 

 

Nettoyage au laser du grès présent sur les 

édifices du Parlement canadien: 

caractérisation des effets 

de quartz à la surface du grès. Les éléments 
caractéristiques de la croûte noire étaient le sulfure, le 
calcium, le fer et le plomb. Du cuivre et du chlore ont 
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20 Years of Progress: Overview of the H. L. 

Hunley Submarine Conservation Project 

également été détectés dans certains échantillons. La 
présence de gypse dans la croûte noire a été confirmée 
par imagerie par rétrodiffusion d'électrons. Les résultats 
de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 
ont indiqué que les matières organiques présentes dans 
la croûte noire contenaient de l’huile d’hydrocarbure. La 
morphologie et la composition élémentaire de la surface 
avant et après le nettoyage au laser ont été étudiées par 
microscopie, spectrométrie de fluorescence X et 
microscopie électronique à balayage - spectroscopie à 
dispersion énergétique. Les résultats des divers systèmes 
de nettoyage au laser ont fait l’objet d’une discussion 
portant sur l’efficacité du nettoyage et les dommages 
causés au grès. Les résultats ont indiqué que la croûte 
noire présente sur le grès de Berea/de l’Ohio et sur le 
grès de Nepean peut être éliminée au moyen du système 
de nettoyage LaserArt-100, l’objet principal de notre 
étude, mais que des résidus de cette croûte noire 
demeuraient sur les surfaces nettoyées et rendaient la 
surface plus foncée que les nouvelles surfaces de grès. 
Des cristaux de gypse ont également été détectés sur les 
surfaces nettoyées. Les résultats de la spectrométrie de 
fluorescence X et de la microscopie électronique à 
balayage - spectroscopie à dispersion énergétique ont 
indiqué que les éléments caractéristiques de la croûte 
noire se trouvaient dans les résidus. Aucun dommage 
direct n’a été constaté sur les surfaces nettoyées. Les 
résultats des tests RILEM ont démontré que le taux 
d’absorption de l’eau des surfaces de grès de Berea/de 
l’Ohio était nettement plus élevé après le nettoyage au 
laser. Aucune absorption de l’eau n’avait été mesurée à 
la surface de la croûte noire et un faible taux 
d’absorption de l’eau avait été enregistré sur les surfaces 
de grès de Nepean nettoyées. Le nettoyage au laser avec 
les paramètres appropriés a évité le sur-nettoyage, 
éliminé une grande partie de la croûte noire et augmenté 
les capacités d'absorption d'eau du grès. 
 

 

20 ans de progrès : aperçu du projet de 

conservation du sous-marin H. L. Hunley 
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oil in alkyd paint and its possible 

connection with efflorescence on Claes 

Oldenburg’s Ice Cream Soda and Cookie 

L’huile de poisson dans la peinture à 

l’alkyde et son possible lien avec 

l’efflorescence survenue sur la sculpture Ice 

Cream Soda and Cookie de Claes 

Oldenburg 
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Uncovering Kathleen Munn: Interdisciplinary 

collaboration in conservation research 

Découvrir Kathleen Munn : collaboration 

multidisciplinaire en recherche sur la 

conservation-restauration 
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A brief summary of the professional 

development workshop on the acrylic mist-

lining technique given at the SRAL in 

Maastricht  

Compte-rendu de ma présence à l’atelier 

de développement professionnel portant 

sur la technique de rentoilage avec adhésif 

acrylique nébulisé (acrylic Mist-Lining). 
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